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REA-Gips
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S120149
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47,2747,310,0447,2950,0

16,917,421,5017,1610,0

M53691M53690CV[%]µm [ø]% <
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SVDUDispergiereinheit:2000-0,08 [µm]Messbereich

12,00 %Strahlabsorption102Messkanäle100
Scans 
Grobbereich

100
Scans 
Feinbereich

1,000000e+003TradeOffbroadFraunhoferBerechnung

mechanisch dispergiert in IPA (ohne Ultraschall), gemessen mit SVDUBemerkung

S120149REA-GipsMaterial

Bearbeitungs- Nr.:Montag, 24 September 2012 11:21Datum53690Mess.-Nr.

0,01 0,1 1 10 100 1000

x [µm]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

6

7

53690 dQ3(x) 53690 Q3(x)

121,51299

112,78998

99,00595

86,65490

72,31180

62,51570

54,42160

47,30650

40,58040

33,80730

30,28625

26,53620

22,38615

17,41810

9,7195

< µm%

200,00100,0

150,00100,0

100,0095,3

80,0086,0

60,0067,1

50,0053,9

40,0039,1

30,0024,6

20,0012,5

10,005,1

5,004,1

2,002,6

1,001,0

0,500,2

0,100,0

< µm%

Page 2 of 3

ANALYSETTE 22 MicroTec plus



SVDUDispergiereinheit:2000-0,08 [µm]Messbereich

12,00 %Strahlabsorption102Messkanäle100
Scans 
Grobbereich

100
Scans 
Feinbereich

1,000000e+003TradeOffbroadFraunhoferBerechnung

mechanisch dispergiert in IPA (ohne Ultraschall), gemessen mit SVDUBemerkung

S120149REA-GipsMaterial

Bearbeitungs- Nr.:Montag, 24 September 2012 11:22Datum53691Mess.-Nr.
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